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T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

 

 

 

 

DSİ Genel Müdürlüğü 

Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı 

 

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma/Yeterlilik  

Testi Programı Raporu 

 

 

 

YT Program Kodu : DSİ-YT-2024-SB 

Rapor Türü   : Nihai Rapor  

Rapor No  : 01665/24-5 

Revizyon No  : 00 

Çevrim Başlangıç-Bitiş Tarihi          : 26.03.2024 - 30.04.2024 

Rapor Yayımlanma Tarihi      : 7.05.2024 

 

 

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma / Yeterlilik Deneyleri (LAK-YT) Programı kapsamında yayınlanan çevrim raporlarının tüm hakları DSİ 
Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz ve çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek 
suretiyle kullanılabilir. 
 
 
Elektronik imzalı olanlar hariç, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmıştır 
doğrulama kodu üst yazıda verilmiştir.  
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1. Çalışma Ekibi 

 

Görevi Adı Soyadı E-posta Telefon 

Program 
Koordinatörü ve 
Sorumlusu 

Oğuzhan BAL 
Strateji Geliştirme  
Şube Müdürü /  
Kalite Yöneticisi 

obal@dsi.gov.tr  0 (312) 454 39 90 

Değerlendirme ve 
Raporu Hazırlama 

Oğuzhan BAL  
Strateji Geliştirme  
Şube Müdürü /  
Kalite Yöneticisi 
 
Eda KAYA 
Strateji Geliştirme Şube 
Müdürlüğü 
Kimya Mühendisi 

 
 
obal@dsi.gov.tr  
 
 
 
 
edakaya@dsi.gov.tr 

 
 
0 (312) 454 39 90 
 
 
 
 
0 (312) 454 39 93 

Değerlendirme 
Raporu Onaylama 

Dr. Vehbi ÖZAYDIN 
Koordinatör 

ozaydinv@dsi.gov.tr 0 (312) 454 38 03  

 

 

2. İletişim 

 

Adres DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Saray Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Cad. No: 6 
Pursaklar / Ankara / Türkiye 

Telefon               
Faks 
E-posta 
 
Web 

 

+(90) 312 454 38 00 
+(90) 312 454 38 05 
takk@dsi.gov.tr 
dsikys@dsi.gov.tr 
www.dsi.gov.tr 
takk.dsi.gov.tr 

 

  

https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-ebys
mailto:obal@dsi.gov.tr
mailto:obal@dsi.gov.tr
mailto:edakaya@dsi.gov.tr
mailto:ozaydinv@dsi.gov.tr
mailto:takk@dsi.gov.tr
mailto:dsikys@dsi.gov.tr
http://www.dsi.gov.tr/
http://takk.dsi.gov.tr/


DSİ-YT-2024-SB 

01665/24-5 

05-24 

 

 
Bu rapor, yazılı izin olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Elektronik imzalı olanlar hariç, imzasız ve mühürsüz raporlar 
geçersizdir. Bu Rapor BELGENET ile elektronik olarak imzalanmıştır doğrulama kodu üst yazıda verilmiştir.  
 

F 0 16 00 88/Rev 00/0520               e-imzalıdır Sayfa 4 / 15 

3. Gizlilik ve Tarafsızlık 

 

DSİ Laboratuvarları personeli olarak Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma / Yeterlilik Testi (LAK-YT) Programı 

kapsamında yapılan çalışmaların, hiçbir baskı altında kalmadan tarafsız ve gizlilik içerisinde yürütüleceğini, 

 LAK-YT katılımcılarına ait şahsi ve/veya gizli bilgileri ve onların tescilli haklarını koruyacağımı,  

 Olası çıkar ilişkilerine girmeyeceğimi ve böyle durumlarda yönetimi bilgilendireceğimi, 

 Güven azaltıcı herhangi bir faaliyette bulunmayacağımı,  

 LAK-YT sürecinde, katılımcılar ve katılımcı sonuçları hakkında, katılımcıların bu gizlilikle ilgili feragat 
beyanında bulunmadığı sürece üçüncü kişi veya kuruluşlara hiçbir bilgi vermeyeceğimi, ancak yasal 
yetkiye sahip bir makam tarafından yeterlilik deney sonuçlarının talep edilmesi halinde katılımcı kodları 
ve sonuçlarının, doğrudan bu makamla paylaşılabileceği ve bu durumdan etkilenen katılımcılara yazılı 
olarak bilgi verileceğini, 

 Laboratuvarlar arası karşılaştırma / yeterlilik testinde katılımcılarla iletişim ve istatistiksel 

değerlendirmelerin farklı personeller tarafından gerçekleştirileceğini, 

Çalışma ekibi listesinde imzalayan kişiler olarak taahhüt ederiz.   

 

 

 

  

https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-ebys
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4. Giriş 

 

Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren 

konularda modern teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli kalite kontrol ve araştırma-

geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürütmek amacıyla 1958 yılında kurulmuştur. 

2002 yılından beri TS EN ISO 9001 “Kalite yönetim sistemleri - Şartlar” standardını uygulayan ve 2004 

yılından beri laboratuvar faaliyetlerini (AB-0010-T) ve 2008 yılından beri ise kalibrasyon faaliyetlerini (AB-

0051-K) TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler” 

standardı çerçevesinde “akredite laboratuvar” olarak yürüten DSİ laboratuvarları 2024 yılı itibarıyla 

merkezde (DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı) 139 adet, Su ve Toprak Laboratuvarı 

(DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı) ile bölgeler ise 794 adet olmak üzere toplam 933 adet 

deneyden akreditedir.  

Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren 

konularda, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında, ekonomi kurallarına uygun olarak aşağıdaki alanlarda 

çalışmalar yapmaktadır. 

4.1. Laboratuvar ve Kalite Kontrol Çalışmaları 

8 adedi merkezde, 1 adedi Su ve Toprak Laboratuvarı ve 25 adedi bölge merkezinde olmak üzere toplam 34 

adet laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca, DSİ’nin proje ihtiyaçları doğrultusunda şube ve şantiye 

laboratuvarları kurulmaktadır. 

Laboratuvarlarımız, merkez ve bölge teşkilatlarınca talep edilen çalışmalara ilave olarak diğer kamu 

kuruluşlarına ve özel şirketlere de yapılan protokoller çerçevesinde hizmet vermektedir. 

Laboratuvar çalışmaları aşağıda belirtilen laboratuvarlar tarafından yürütülmektedir: 

  Merkezde (DSİ TAKK); 

• Hidrolik Model Laboratuvarı, 

• Beton Laboratuvarı, 

• Zemin Mekaniği Laboratuvarı, 

• Kimya Laboratuvarı, 

• İzotop Laboratuvarı, 

• Kalibrasyon Laboratuvarı, 

• Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, 

• Su Makinaları Laboratuvarı, 

 DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı; 

• Su ve Toprak Laboratuvarı 

  Taşrada (Bölge Müdürlüklerinde) 
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4.2. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Çalışmaları 

Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığınca yürütülen Ar-Ge çalışmaları, öncelikle 

merkez ve taşra teşkilatlarında DSİ’nin ihtiyaç duyduğu her türlü uygulamalı araştırma çalışmaları ile 

deneysel geliştirme çalışmalarına yönelik olarak 22.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren "DSİ Ar-Ge 

Yönergesi”ne göre planlanmakta ve yönetilmektedir. 

Ayrıca, araştırma-geliştirme çalışmalarında üniversitelerle ve diğer araştırma kuruluşlarıyla (enstitülerle) 

işbirliğine özel önem verilmektedir. 

4.3. Eğitim Çalışmaları 

Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığınca DSİ’nin merkez ve taşra teşkilatlarında 

ihtiyaç duyulan laboratuvar işletmeciliği, araştırma-geliştirme, kalite yönetim sistemleri ve laboratuvar 

akreditasyonu ile ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitimler düzenlenmektedir.  

Ayrıca, her yıl düzenli olarak, çeşitli alanlarda, üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

içerisinde, ulusal ve uluslararası sempozyumlar yapılmakta, bilgi paylaşımına katkıda bulunulmaktadır. 

 

5. LAK-YT Programı Katılımcıları  

 

2024 yılında düzenlenen DSİ-YT-2024-SB kodlu LAK-YT Programına toplam 12 adet laboratuvar katılmıştır. 

Programa katılan laboratuvarlar aşağıda gösterilmiştir. 

1-  DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı Beton Laboratuvar Şube Müdürlüğü 

2-  DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 

3-  DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 

4-  DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 

5-  DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 

6-  DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 

7-  DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 

8-  DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 

9-  DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 

10-  DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 

11-  DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 

12-  DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 

 

Notlar 

1)  Deney sonuçları ve değerlendirmelerde yer alan Laboratuvar Kodları (L) yukarıdaki sıralamaya göre 

düzenlenmemiştir. 

2) Sıralama harfe göre yapılmıştır. 

  

https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-ebys
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6. LAK-YT Kapsamında Deneyi Yapılan Matrisler 
 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme 

Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen DSİ-YT-2024-SB kodu ile duyurusu yapılmış olan 

“Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Deneyleri Programı” sertleşmiş beton matrisinde “TS EN ISO/IEC 17043 

“Uygunluk değerlendirmesi – Yeterlilik testi sağlayıcılarının yetkinliği için genel gereklilikler” standardına 

uygun olarak oniki (12) adet laboratuvarın katılımı ile gerçekleştirilmiş olup, deney sonuçlarına ait 

değerlendirmeler bu raporda verilmiştir. 

Karşılaştırma programına katılan tüm laboratuvarların, karşılaştırma deney sonuçlarını inceleyip başarısız 

sonuçlar için düzeltici faaliyet başlatarak uygunsuz deney sonucuna sebep olan etkenleri bulması 

gerekmektedir.  

- Sertleşmiş Beton matrisinde yer alan deney kapsamları ve elde edilen sonuçlar Ek A’da verilmiştir. 

 

7. Deney Programının İstatistiksel Tasarımı, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 
 

İstatistiksel değerlendirmeler “TS ISO 13528 Laboratuvarlar arası karşılaştırma ile yeterlilik deneyinde 

kullanılan istatistiksel yöntemler” standardına göre gerçekleştirilmiştir. 

12 katılımcı için Med(x) Yöntemi kullanılmıştır. Atanmış değer olarak “Ortanca, med(x)” alınmış olup 

standart sapma hesaplanırken; 

 
1

0,798∗ 𝑛
∑ |𝑋𝑖 − 𝑚𝑒𝑑(𝑥)|𝑛

𝑖=1   formülü kullanılmıştır. 

 

Katılımcı sonuçlarının belirsizliği yüksek olduğu için (u(xpt) > 0,3 x σpt) Z değeri yerine Z' değeri 

hesaplanmıştır.  Z' değerinin uygunluğu Genel Yaklaşıma ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 

hazırlanan P704 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü ve TS EN 

ISO/IEC 17025 Akreditasyon Denetimlerinde LAK-YT ile ilgili Bilgilendirme Kılavuzu’na göre aşağıdaki gibi 

yapılmıştır. Z' değeri hesaplanırken belirsizlik değeri ile genişletilen standart sapma kullanılmıştır. 

Tüm katılımcıların sonuçları TS ISO 13528 Standardına uygun olarak Z'- skoru cinsinden belirlenmiştir. Z'- 

skoru hesaplaması aşağıdaki formül kullanılarak yapılmıştır: 

 

Burada; 
zi Z' skoru  
xi Katılımcı sonucu  
xpt Atanmış değer  
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σpt YT değerlendirmesi için standart sapma 

u(xpt) Atanmış değerin belirsizliği 

 

Laboratuvar Z' Skoru Genel TÜRKAK 

│Z'│≤ 2 Uygun Uygun 

2 < │Z'│≤ 3 Uyarı - Uygun ancak tartışmalı sonuç 

Uygun Değil 

│Z'│> 3 Uygun Değil 

 

 

Katılımcılar arasındaki aykırı değerler Grubbs yöntemine göre belirlenmiştir. Aykırı değer olması 

durumunda, aykırı değerler istatistiksel değerlendirmeye dahil edilmemiştir. 

 

8. Yeterlilik Numunesinin Hazırlanması, Homojenliği ve Kararlılık 
Değerlendirmeleri 

 

Sertleşmiş beton matrisinde homojenlik deneyleri, kararlı olduğu kabul edilen yeterlilik numunesinde; 

-  TS EN 12390-3 Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini (Küp), 

-  TS EN 12390-6 Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini (Küp)  

-  TS EN 12390-6 Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini (Silindir) 

deneyleri için yapılmıştır ve yeterlilik numunesinin homojen olduğu tespit edilmiştir. 

 

9. Kaynaklar 

 

1) TS EN ISO/IEC 17043:2023 Uygunluk değerlendirmesi - Yeterlilik testi sağlayıcılarının yetkinliği için 

genel gereklilikler 

2) TS ISO 13528:2022 Laboratuvarlar arası karşılaştırma ile yeterlilik deneyinde kullanılan istatistiksel 

yöntemler 

3) TÜRKAK “TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Denetimlerinde LAK VE YT ile ilgili Bilgilendirme Kılavuzu” 

4) P704 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü (Rev12) 

5) EA 4/21:2018 Laboratuvar akreditasyonu sürecinde az katılımcılı laboratuvarlar arası karşılaştırmaların 

uygunluğunun değerlendirilmesi için rehber 
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Ek A – Sertleşmiş Beton Matrisinde Elde Edilen Sonuçlar 

Sertleşmiş beton numuneleri için YT programında ilan edilen deneyler ve standard numaraları aşağıda 

verilmiştir. 

Sıra 
No 

Ek 
No 

Deney Adı Standard No 

1 A.1 
Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini  
Beton (Küp) Basınç Dayanımı (MPa) 

TS EN 12390-3 

2 A.2 
Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini  
Beton (Küp) Yarmada Çekme Dayanımı (MPa) 

TS EN 12390-6 

3 A.3 
Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini  
Beton (Silindir) Yarmada Çekme Dayanımı (MPa) 

TS EN 12390-6 
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A.1 TS EN 12390-3 Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini - Beton (Küp) 

Basınç Dayanımı (MPa) 

 

Katılımcı Sayısı 12 

Atanmış Değer 39,65 

Standart Sapma 0,4885 
 

 

 

Laboratuvar 
Kodu 

Laboratuvar 
Deney Sonucu 

Z' 
 Laboratuvar 

Kodu 
Laboratuvar 

Deney Sonucu 
Z' 

L1 39,5 -0,31  L7 39,4 -0,51 

L2 40,7 2,15  L8 40,8 2,35 

L3 40,2 1,13  L9 39,4 -0,51 

L4 39,8 0,31  L10 39,5 -0,31 

L5 39,6 -0,10  L11 39,7 0,10 

L6 39,1 -1,13  L12 39,7 0,10 
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Şekil A.1.1 - Katılımcı laboratuvar koduna göre Z' değeri 

 

 

 

Şekil A.1.2 - Z' değerlerinin katılımcılara göre ve küçükten büyüğe doğru gösterimi   
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A.2 TS EN 12390-6 Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini - 

Beton (Küp) Yarmada Çekme Dayanımı (MPa) 

 

Katılımcı Sayısı 11 

Atanmış Değer 3,55 

Standart Sapma 0,1035 
 

 

 

Laboratuvar 
Kodu 

Laboratuvar  
Deney Sonucu 

Z' 
 Laboratuvar 

Kodu 
Laboratuvar  

Deney Sonucu 
Z' 

L1 3,55 0,00  L7   

L2 3,55 0,00  L8 3,60 0,48 

L3 3,45 -0,97  L9 3,45 -0,97 

L4 3,45 -0,97  L10 3,40 -1,45 

L5 3,60 0,48  L11 3,60 0,48 

L6 3,65 0,97  L12 3,40 -1,45 
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Şekil A.2.1 - Katılımcı laboratuvar koduna göre Z' değeri 

 

 

 

Şekil A.2.2 - Z' değerlerinin katılımcılara göre ve küçükten büyüğe doğru gösterimi   
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A.3 TS EN 12390-6 Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini - 

Beton (Silindir) Yarmada Çekme Dayanımı (MPa) 

 

Katılımcı Sayısı 11 

Atanmış Değer 3,80 

Standart Sapma 0,0674 
 

 

 

Laboratuvar 
Kodu 

Laboratuvar  
Deney Sonucu 

Z' 
 Laboratuvar 

Kodu 
Laboratuvar  

Deney Sonucu 
Z' 

L1 3,75 -0,74  L7   

L2 3,80 0,00  L8 3,85 0,74 

L3 3,75 -0,74  L9 3,65 -2,23 

L4 3,05 -11,13  L10 3,80 0,00 

L5 3,95 2,23  L11 3,80 0,00 

L6 3,85 0,74  L12 3,80 0,00 
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Şekil A.3.1 - Katılımcı laboratuvar koduna göre Z' değeri 

 

 

 

Şekil A.3.2 - Z' değerlerinin katılımcılara göre ve küçükten büyüğe doğru gösterimi  
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1. TARAFLAR  

“DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı” ile …………..…..…..……..………. 

arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde işbu Protokol tanzim edilmiştir. Protokolde bundan sonra; “DSİ Teknik 

Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı” “DSİ TAKK” olarak, ……………….…………..…..… ise 

“MÜŞTERİ” olarak ifade edilecektir. 

Numunelerin tedarik işlemleri “DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı-Beton 

Laboratuvarı” tarafından sağlanacaktır, bundan sonra “DSİ TAKK-Beton” olarak ifade edilecektir.   

2. KAPSAM  

LAK-YT çalışmaları TS EN ISO/IEC 17043 “Uygunluk Değerlendirmesi - Yeterlilik Deneyi için Genel 

Şartlar” ve TS ISO 13528 “Laboratuvarlar arası Karşılaştırma ile Yeterlilik Deneyinde Kullanılan İstatistiksel 

Yöntemler”  standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir. LAK-YT Programını açan DSİ TAKK bu 

programda açılan deneylerden TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için 

genel gereklilikler” standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akreditedir veya akredite 

olan laboratuvarlardan hizmet alır. 

LAK-YT Programının amacı; eş zamanlı programa katılan laboratuvarlara ait deney sonuçlarının programa 

katılan diğer laboratuvarların elde ettiği sonuçlarla karşılaştırılması; performansının nicel olarak 

değerlendirilmesidir. 

3. LAK-YT SÜRECİ 

LAK-YT kapsamında aşağıdaki tabloda yer alan deneyler için değerlendirme yapılacaktır.  

Sıra 

No 

Seçilecek 

Deney 

LAK-YT Program 

Kodu 

Deney Yapılan 

Malzeme 
Deney Adı Standart Adı Açıklamalar 

1 ☐ DSİ-YT-2024-SB Sertleşmiş Beton 

Deney 

Numunelerinin 

Basınç 

Dayanımının 

Tayini (Küp) 

TS EN 

12390-3 

1 adet 150x150x150 mm 

anma boyutlarında küp 

numune katılımcılara 

teslim edilecektir. 

2 ☐ DSİ-YT-2024-SB Sertleşmiş Beton 

Deney 

Numunelerinin 

Yarmada Çekme 

Dayanımının 

Tayini 

(Küp/Silindir) 

TS EN 

12390-6 

1 adet 150x300 mm anma 

boyutlu silindir numune 

katılımcılara teslim 

edilecektir. 

 

DSİ TAKK-Beton, gerekli numunelerin seçimini gerçekleştirir, seçilen numuneleri tedarik eder ve deney için 

hazır hale getirir. DSİ TAKK-Beton, 

- Homojenlik Deneylerini; LAK-YT programına ait deneyler için numune sayısı en az 7 (yedi) olacak şekilde 

belirlenen deney tarihinde, gelişi güzel seçim esasına göre belirlenen numuneler ile standarda uygun olarak 

yapar. 
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- Deney numuneleri, LAK-YT Programı, MÜŞTERİ’ye deney için gerekli olan numune miktarları da dikkate 

alınarak; hasar görmesi veya bozulması engellenecek şekilde DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı tarafından 

katılımcılara kargo/ambar ile gönderilir veya MÜŞTERİ kendisi numuneyi DSİ TAKK’tan alır. 

DSİ TAKK, atanmış değer ve kabul edilebilir sonuç aralığını; LAK-YT katılımcılarının geçerli sonuçları ile 

TS ISO 13528’e göre belirler (ayrıca Madde 4’e bakınız). 

İlgili deneyleri yaparak, raporlayan MÜŞTERİ; deney sonuçlarını en geç 30.04.2024 tarihine kadar DSİ TAKK 

Dairesi Başkanlığı tarafından Microsoft Excel formatında gönderilecek “DSİ-YT-2024-Beton Deney Verisi 

Giriş Formu”nu kullanarak Deney Sonuçlarını girer.  

Veri Giriş Formunu Excel olarak, Deney Sonuç Raporunu ise e-imzalı veya düşük çözünürlükte taranmış ıslak 

imzalı PDF olarak dsikys@dsi.gov.tr e-posta adresine en geç en geç 30.04.2024 tarihine kadar gönderir.  Veri 

giriş formu için sadece DSİ TAKK tarafından gönderilen form kullanılacaktır. Katılımcıların kendi 

oluşturdukları formlar ile sonuç göndermeleri durumunda değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

LAK-YT deneyleri sadece; her deney için Başvuru formunda belirtilen standartlara tamamen uyularak 

yapılacaktır. Benzer standart, farklı deney yöntemi veya işletme içi metot ile deney yaparak raporlayan veya 

raporunda standardın tüm maddelerine uygun olarak yapmadığını bildirerek raporlayan Müşterilerin raporları 

değerlendirmeye alınmayacak, sadece sonuç ayrı olarak verilecektir. Müşteri bundan dolayı hak kaybı 

iddiasında bulunma veya programdan çekilme vb. herhangi bir talepte bulunmayacağını bu Protokolü 

imzalayarak kabul etmiştir. 

Katılımcıların deney raporunda yer alması gereken sonuçların özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Deneylerin katılımcılar tarafından aynı gün yapılması gerekmektedir. Deney tarihi, katılımcılara DSİ TAKK 

tarafından duyurulacaktır. 

Deney Standardı Deney Sonucu (MPa) 

TS EN 12390-3 (küp) Virgülden sonra tek hane olacak şekilde 

TS EN 12390-6 (silindir) 
Virgülden sonra iki hane olacak şekilde (en 

yakın 0,05’e yuvarlanarak) 

 

Tüm MÜŞTERİ’lere ait sonuçlar DSİ TAKK Dairesi Başkanlığına ulaştığında; DSİ TAKK, sonuçların TS 

ISO 13528 standardına uygun olarak hesaplamalarını yaparak performans değerlendirmesini gerçekleştirir.  

DSİ TAKK, deneyi yapılan her bir Malzeme/Ürün veya Ürün Grup Deneylerine ait yapılan istatistiksel 

hesapların sonuçları ile öneri/eğitsel yorumları da içerebilen “LAK-YT Sonuç Raporu”nu e-imzalı PDF dosya 

olarak Firma/Kuruluş unvanları belirtilmeden “MÜŞTERİ Kod No”ları yazılarak deneye katılan 

MÜŞTERİ’lere 20.05.2024 tarihinden itibaren gönderir. 
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4. SONUÇLARIN İSTATİSTİKİ OLARAK DEĞERLENDİRMESİ 

Katılımcı sonuçlarının karşılaştırılmasında; 1) TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk değerlendirmesi - Yeterlilik 

deneyi için genel şartlar, 2) TS ISO 13528 Laboratuvarlararası karşılaştırma ile yeterlilik deneyinde kullanılan 

istatistiksel yöntemler, 3) TÜRKAK’ın “TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Denetimlerinde LAK VE YT 

ile ilgili Bilgilendirme Kılavuzu”, 4) P704 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma 

Programları Prosedürü ve 5) EA 4/21 Laboratuvar akreditasyonu sürecinde az katılımcılı laboratuvarlar arası 

karşılaştırmaların uygunluğunun değerlendirilmesi için rehber kullanılacaktır.  

Katılımcı sayısına göre değerlendirme yöntemi, TS EN ISO/IEC 17043 ve TS ISO 13528 standartlarına göre 

tayin edilecektir. 

Numuneler laboratuvarlara iletildikten sonra, belirtilen gün ve saatte deneye tabi tutulacaktır. DSİ TAKK-

Beton ilk önce hesaplamaya katılacak numuneleri deneye tabi tutacak ve sonuçları tutanakla kayıt altına 

aldıktan sonra raporlama şartlarına uygun olarak dsikys@dsi.gov.tr e-posta adresine gönderecektir. Daha sonra 

en az 7 numune üzerinde homojenlik deneyi yapacaktır. Sonuç bildirilecek numune deneyleri ile homojenlik 

deneyleri farklı kişiler tarafından yapılacaktır. 

5. LAK-YT KATILIM 

MÜŞTERİ, hangi deneylerden LAK-YT programına katılmak istediğini bu form üzerinde seçilecek deney 

onay kutucuğunu işaretleyerek resmi yazı ekinde DSİ TAKK Dairesi Başkanlığına BELGENET üzerinden 

ıslak/e-imza ile onaylayarak iletir. Katılımcının resmi başvuru yazısının BELGENET üzerinden DSİ TAKK’a 

gönderilmesi ile LAK-YT Programına kaydı yapılır. 

Karşılıklı olarak onaylanan Protokoller sonucunda numunelerin kargoya son veriliş tarihi olan 05.04.2024 

tarihine kadar numuneler MÜŞTERİ’nin Madde 9’da belirttiği adrese kargo/ambar yoluyla gönderilir veya 

numuneyi MÜŞTERİ kendisi alır.  

6. LAK-YT PROGRAMI VE KATILIM ÜCRETİ 

LAK-YT Programı için katılımcılardan başvuru ve program katılım bedeli alınmayacaktır. 

7. GİZLİLİK  

MÜŞTERİ gizliliğini sağlamak için kayıt olan her katılımcıya DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Program 

Sorumlusu tarafından “MÜŞTERİ Kod No” verilecektir. Müşteri Kod No ve Müşteri eşleştirme bilgisi sadece 

bu kişi tarafından muhafaza edilecektir. LAK-YT Deney Sonuç Raporları MÜŞTERİ’ye “Müşteri Kod No” 

ile sunulacaktır.  Bu bilgi hiçbir kişi / kuruluş ile paylaşılmayacaktır. LAK-YT sürecinde, katılımcılar ve 

katılımcı sonuçları hakkında, katılımcıların gizlilikle ilgili feragat beyanında bulunmadığı sürece üçüncü kişi 

veya kuruluşlara hiçbir bilgi verilmeyecek, ancak yasal yetkiye sahip bir makam tarafından yeterlilik deney 

sonuçlarının talep edilmesi halinde katılımcı sonuçları, doğrudan bu makamla paylaşılabilecek ve bu 

durumdan etkilenen katılımcılara yazılı olarak bilgi verilecektir. Numune tedariği ile değerlendirme raporunun 

hazırlanmasından sorumlu olan DSİ TAKK, TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO/IEC 17043’te belirtilen 

tarafsızlık ve gizlilikle ilgili hususlara uyacağını taahhüt eder.  
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8. LAK-YT TAKVİMİ 

LAK-YT Takvimi aşağıda belirtilmiştir. 

 

Son Başvuru Tarihi 26.03.2024 

Numunenin Teslim Tarihi 
27.03.2024-

05.04.2024 

MÜŞTERİ’lerin Deney Sonuçlarını DSİ TAKK Dairesi 

Başkanlığına Bildirme Tarihi 
30.04.2024 

DSİ TAKK Dairesi Başkanlığının LAK-YT Sonuç Raporu’nu 

Duyurma Tarihi 
20.05.2024 

 

LAK-YT Programına katılım süreci; Protokolün ıslak/e-imza ile onaylanmış halinin DSİ TAKK Dairesi 

Başkanlığına BELGENET üzerinden ulaştırılması ile başlar. 

9. MÜŞTERİ’YE SUNULACAK BİLGİLER 

LAK-YT Sonuç Raporu; DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı tarafından MÜŞTERİ’ye e-imzalı (PDF dosya olarak) 

gönderilir. 

10. LAK-YT PROGRAMI İLE İLGİLİ YETKİLİ KİŞİLER VE İLETİŞİM ADRESLERİ  

MÜŞTERİ adına DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı ile tüm iletişimi kurma, teknik ve idari görüşmeleri yapma, 

deney sonuçlarını gönderme, LAK-YT Sonuç Raporu’nun gönderilmesi ve deneylerle ile ilgili tüm işlemler 

için aşağıda bilgileri bulunan kişi/kişiler MÜŞTERİ tarafından yetkili kılınmıştır. 

Adı, Soyadı, Unvanı Vergi No/T.C. No Telefon (sabit, cep) ve 

Faks 

E-posta 

    

    

 

DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı adına MÜŞTERİ ile tüm süreci koordine edecek, katılımcılardan gelen geri 

beslemeleri yanıtlayacak, katılımcılarla teknik konularda toplantılar planlayıp, bu toplantılara katılacak ve 

iletişim sağlayacak kişilerin bilgileri aşağıdadır: 

Adı, Soyadı, Unvanı Matris/Süreç Telefon (sabit/cep)  E-posta 

Oğuzhan BAL 

Şube Müdürü 

(DSİ TAKK) 

 

Eda Kaya 

Kimya Mühendisi 

(DSİ TAKK) 

Başvuruların Alınması ve 

Sonuçların Değerlendirilmesi 

0 (312) 454 39 90 

 

0 (312) 454 39 93 

obal@dsi.gov.tr  

 

edakaya@dsi.gov.tr 

Mehmet Emin 

UYANIK 

Şube Müdürü 

(DSİ TAKK) 

 

Sertleşmiş Beton (Numune 

Tedarik İşlemleri) 

0 (312) 454 38 50 meuyanik@dsi.gov.tr  

 

 

 

 

mailto:obal@dsi.gov.tr
mailto:edakaya@dsi.gov.tr
mailto:meuyanik@dsi.gov.tr
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Numune Teslim Adresi 

DSİ TAKK 

Esenboğa yolu Çankırı yol ayrımı 06145 Altınova Pursaklar / Ankara 

(Adrese dayalı sistem: Saray Osmangazi Mah. Alpaslan Türkeş Caddesi No: 

6 / 5 Altınova Pursaklar / Ankara) 

 

11. HİZMETİN TAMAMLANMASI VE PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI 

İşbu Protokol,  DSİ TAKK Dairesi Başkanlığının LAK-YT Sonuç Raporu’nu tanzim ederek MÜŞTERİ’ye e-

imzalı teslim etmesi ile tamamlanır.  

MÜŞTERİ’nin LAK-YT Programına son katılım tarihi olan 26.03.2024’e kadar imzalı protokolü DSİ TAKK’a 

ulaştırmaması ve sonuçların son bildirilme tarihi olan 30.04.2024’e kadar deney sonuçlarını DSİ TAKK’a 

ulaştırmaması durumunda Protokol yürürlükten kalkmış sayılır. 

Deneye tabii tutulmayan hasarlı, fazla vb. numuneler ile deney sonrasında artan malzemeler ilgili mevzuat ve 

etik kurallara uygun olarak Katılımcı tarafından elden çıkarılacaktır. 

12. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

Bu Protokolden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri masraflar MÜŞTERİ tarafından ödenir. 

 

13. ANLAŞMAZLIKLARIN HALİ 

İşbu Protokol’ün tüm maddeleri taraflarca okunup, anlaşıldıktan sonra imzalanmış olup; doğacak 

anlaşmazlıkların hal mercii Ankara Mahkemeleridir. 

 

14. PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 

İşbu Protokol; Tarafların Protokolü imzalamasına müteakip yürürlüğe girer. On dört (14) maddeden ibaret olan 

işbu Protokol 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiştir.  
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Programı Sunulan LAK-YT Kodu DSİ-YT-2024-SB 

MÜŞTERİ Kod No     

Müşteri Programı Sunan 

Unvanı  DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı  

Vergi No  8150587038 

Vergi Dairesi   Maltepe 

Müşteri Yetkilisi  

TC Kimlik No 
  

Müşteri Yetkilisi Adı 

Soyadı 
  

Tel (İş)  
0 (312) 454 39 90, 0 (312) 454 39 93 

0 (312) 454 38 50 

Tel (Cep)  - 

E-posta  

Teknik Konular: Yukarıda belirtilen 

ilgili kişiler  

Değerlendirme: dsikys@dsi.gov.tr 

Adres  

Saray Osmangazi Mahallesi, Alparslan 

Türkeş Cad.  No: 6 

Pursaklar/ANKARA  

İmza  E-imzalıdır 

Kaşe   

Numune Teslim 

Yöntemi 

PTT Kargo           ☐  

Kendi İmkanı İle  ☐  

Tarih … / … / 2024 … / … / 2024 
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